附件4
关于部分检验项目的说明

一、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量
溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量源于食品用塑料膜(袋)加工工艺中所用的印刷油墨和复合胶粘剂本身含有一定量的溶剂，在加工过程中也需要添加一定量的稀释溶剂调节粘度，以适应印刷复合工艺条件的需要。导致不合格的原因主要有选材不当，生产各环节缺乏必要的控制措施等。
二、铬（Cr）迁移量
铬是不锈钢中重要的合金元素，在奥氏体不锈钢中，铬可以增强不锈钢的耐腐蚀性能。不合格原因可能有：一是企业采用了不符合标准要求的不锈钢板材；二是个别小微企业技术水平薄弱，质量管理水平落后，镀层、焊接等重要工序的质量控制把关不严。
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